
Comparaison entre les baïonettes forgées et les griff es coulées 

Les graphiques ci-dessous montrent de façon remarquable la diff érence entre les baïo-
nettes coulées (“qualité industrielle”) et les baïonettes forgées (qualité DIN).

Les caractéristiques extrêmement basses en matière de résistance des raccords coulés 

sont mises en évidence. C’est la raison pour laquelle nous déconseillons l’utilisation de 

tels raccords pour des motifs de sécurité (attention : loi en matière de responsabilité du 

produit).

Test de rupture

       baïonettes moulées           baïonettes forgées

Pour des raison de sécurité, la société Gummischwarz SA ne propo-
se que des raccords Storz avec des baïonettes forgées (qualité DIN).

Force (kN) Force (kN)

Déplacement (mm) Déplacement (mm)
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